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f ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofem in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen
Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat
die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtréglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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i BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir das Kurzliningverfahren mit der
Bezeichnung "CarbolLith Spot Repair System" (Anlage 4) mit den Dreikomponenten Silikat-
Isocyanat-Harzsystemen mit den Bezeichnungen "CarboLith PL" und "CarboLith PL 2K Sum-
mer", “CarboLith PL 2K Winter" sowie "CarboLith PL 2K Fast", zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen mit Kreisquerschnitten in den Nennweiten DN 100 bis
DN 500. Diese Zulassung gilt fur die Sanierung von Abwasserieitungen, die dazu bestimmt
sind Abwasser gemé&R DIN 1986-3" abzuleiten.

Das Kurzliningverfahren kann zur Sanierung von Abwasserleitungen aus Beton, Stahlbeton,
Steinzeug, Faserzement, Gusseisen, GfK und PVC-U eingesetzt werden, sofern der Quer-
schnitt der zu sanierenden Abwasserleitung den verfahrensbedingten Anforderungen und
den statischen Erfordernissen geniigt.

Das Kurzliningverfahren kann unabhéngig vom genannten Rohrmaterial der verlegten
Leitung flr die Sanierung von Rissbildungen (z. B. Radialrisse und Léngsrisse sowie Kom-
binationen von Langs- und Radialrissen) und undichten Rohrverbindungen unter der Bedin-
gung verwendet werden, dass das Altrohr-Bodensystem allein noch tragfahig ist (z. B.
L&ngsrisse mit geringer Rohrverformung bei Uberprifter funktionsfahiger seitlicher Bettung
ggf. ist dies z. B. durch Langzeitbeobachtungen und/oder Rammsondierungen zu Uber-
priifen).

Schadhafte Abwasserleitungen werden mit dem Kurzliningverfahren saniert, indem eine
harzgetrankte Glasfasergewebematte bestehend aus harzgetrankten Wirrfaser-Gewebe-
schichten, mittels eines aufblasbaren Packers an die schadhafte Stelle der Abwasserleitung
gefahren und durch Aufblasen des Packers an die Rohrwand gedriickt wird. Der Packer wird
so lange in dieser Position belassen, bis die Aushértung weitgehend abgeschlossen

ist.
2 Bestimmungen fiir die Verfahrenskomponenten
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

21.1 Werkstoffe der Verfahrenskomponenten
2.1.1.1 Glasfasermaterial (Anlage 1)

Als Tragermaterial fur das Harzsystem durfen nur E-CR-Glasfasergewebematten und E-CR-
Wirrglasfasermatten nach DIN 1258-1* und DIN 61853-1° und DIN 61853-2* sowie
DIN 61854-1° entsprechend den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Rezep-
turangaben verwendet werden.

Die Glasfasergewebematten bestehen aus drei Schichten, zwei Gewebelagen jeweils um
90 ° versetzt und einer Wirrfasertage, die miteinander vernht sind.

! DIN 1986-3 Entwésserungsanlagen ftr Geb&ude und Grundstcke — Teil 3: Regeln fiir Betrieb
und Wartung; Ausgabe: 2004-11

2 DIN 1259-1 Glas — Teil 1: Begriffe fur Glasarten und Glasgruppen; Ausgabe: 2001-09

3 DIN 61853-1 Textilglas; Textilglasmatten fur die Kunststoffverstdrkung; Technische Lieferbe-
dingungen; Ausgabe: 1987-04

4 DIN 61853-2 Textilglas; Textilglasmatten fur die Kunststoffverstarkung; Einteilung, Anwendung;
Ausgabe: 1987-04

5 DIN 61854-1 Textilglas; Textilglasgewebe fur die Kunststoffverstarkung; Filamentgewebe und

Rovinggewebe; Technische Lieferbedingungen; Ausgabe: 1987-04

Z42879.15 1.42.3-45/15
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Die Glasfasergewebematten weisen vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf
(Anlage 1):
1. Glasfasergewebematte flr zweilagigen Kurzliner:

Flachengewicht: =1.400 g/m’+4 %
Dicke: ca. 1,8 mm
Breite: ca. 1.300 mm
2. Glasfasergewebematte fur dreilagigen Kurzliner
Flachengewicht: =1.100 g/m*+ 4 %
Dicke: ca. 1,2 mm
Breite: ca. 1.300 mm
Harzkomponenten

Die zu verwendenden Dreikomponenten Silikat-lsocyanat-Harzsysteme "CarbolLith PL" und
"CarboLith PL 2K Summer", "CarboLith PL 2K Winter" sowie "CarboLith PL 2K Fast" bestehen
aus den Komponenten A (Harz), B (Harter) und C (Katalysator). Die Zusammensetzung
dieser Komponenten muss den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezep-
turangaben entsprechen.

¢ Komponente A (Harz):
Das Harz weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

~ Dichte bei +25 °C: =~ 1,490 g/cm®
— Viskositét bei +25 °C: =270 mPaxs
— pH-Wert: =125

— Farbe: farblos

o Komponente B (Hérter):
Der Harter weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

— Dichte bei +25 °C: = 1,130 g/cm®
— Viskositét bei +25 °C: =150 mPaxs
— Farbe: schwarzbraun

e Komponente C (Katalysator):
Der Katalysator weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

— Dichte bei +25 °C: = 1,120 g/cm®
— Viskositét bei +25 °C: =40mPaxs
- pH-Wert: =125

— Farbe: hellbraun

» Werksseitige Zugabe der Komponente C (Katalysator) zu der Komponente A (Harz)
des Harzsystems "CarboLith PL":

— "CarbolLith PL 2K Summer: 1%
— "CarboLith PL 2K Winter": 3%
— "CarboLith PL 2K Fast™ 5%

Die Silikat-Isocyanat-Harzsysteme entsprechen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten IR-Spektren. Die IR-Spektren sind auch bei der fremdilberwachenden Stelle zu
hinterlegen. ‘

Umweltvertréglichkeit

Das Bauprodukt erfiillt die Anforderungen der DIBt-Grundsétze "Bewertung der Auswirkun-
gen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" (Fassung: 2011). Diese Aussage gilt

1.42.3-46/15
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nur bei der Einhaltung der Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Der Erlaubnisvorbehalt, insbesondere in Wasserschutzzonen, der zustandigen Wasser-
behérde bzw. Bauaufsichtsbehdrde bleibt unberiihrt.

Wanddicke und Wandaufbau

Systembedingt werden harzgetrankte Kurzliner fir eine SanierungsmaRnahme eingesetzt,
welche nach der Einbringung und Aushértung, unabhangig von der Nennweite, eine Min-
destwanddicke von 3 mm aufweisen. Der Wandaufbau des Kurzliners muss aus einer &ule-
ren und inneren Wirrfaserschicht mit einer dazwischen liegenden gewebten Glasfaserschicht
(Anlage 2 Bild Y) bestehen.

Physikalische Kennwerte des ausgehirteten Kurzliners

Nach Aushértung der mit dem Harzsystem getrénkten Glasfasergewebematten (Laminat)
miissen diese folgende Kennwerte aufweisen:

- Dichte in Anlehnung an DIN EN I1SO 1183-1%: = 1,424 g/cma
— Glihrickstand in Anlehnung an DIN EN SO 11727 250 %

— Umfangs-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1228% 2 4.500 N/mm?
— Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178% 2 4.500 N/mm?
- Biegespannung oz in Anlehnung an DIN EN 1SO 178 2 100 N/mm?

Physikalische Kennwerte des Silikat-lsocyanat-Harzgemisches

Die ausgehartete Harzmischung der Komponenten A, B und C weisen folgende Kennwerte
auf:

- Dichte: = 1,270 g/cm®

— Zugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 527--2": =11 N/mm?

— Zug-E-Modul in Anlehnung an DIN EN I1SO 527-2": 2 90 N/mm?

- Druckfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 604" 2 35 N/mm?

— Druck-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 604" 2 500 N/mm?

— Schwindmal: <01%

— Shore D-Harte nach DIN 53505'% >60

- Biegespannung bei 2% Dehnung nach DIN EN ISO 178°%: >9 N/mm?

DIN EN ISO 1183-1 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschiumten Kunst-

stoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flussigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2012,
Ausgabe: 2013-04

DIN EN ISO 1172 Textilglasverstérkte Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und
Laminate - Bestimmung des Textilglas- und  Mineralfiilistofigehalts;
Kalzinierungsverfahren (ISO 1172:1996); Deutsche Fassung EN ISO 1172:1998;
Ausgabe: 1998-12

DIN EN 1228 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen Anfangs-Ringsteifigkeit; Deutsche
Fassung EN 1228:1996; Ausgabe: 1996-08

DINEN ISO 178 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2010); Deutsche
Fassung EN ISO 178:2010; Ausgabe: 2011-04
DIN EN ISO 527-2 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prufbedingungen far

Form- und Extrusionsmassen (ISO 5§27-2:1993 -einschiieBlich Cor.1:1994);
Deutsche Fassung EN 1SO 527-2:1996; Ausgabe: 1996-07

DIN EN ISO 604 Kunststoffe - Bestimmung von Druckeigenschaften (ISO 604:2002); Deutsche
Fassung EN ISO 604:2003; Ausgabe: 2003-12
DIN 53505 Profung von Kautschuk und Elastomeren - Harteprifung nach Shore A und

Shore D; Ausgabe: 2000-08

1.42.3-45/15
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung des Kurzliners
Im Werk des Vorlieferanten sind die Glasfasergewebematten fiir die in Abschnitt 2.1.3
genannten Mindestwanddicken herzustellen. Der Antragsteller hat sich von der Einhaltung
der vorgegebenen Mafe der Glasfasergewebematten durch den Vorlieferanten zu Uber-
zeugen.
Im Rahmen der Warenkontrolle sind mindestens folgende Eigenschaften der Harzkompo-
nenten A, B und C zu {berprifen:
Eigenschaften des Harzes:
— Dichte
— Viskositat

222 Verpackung, Transport, Lagerung
Der Antragsteller hat dafiir zu sorgen, dass die vom Vorlieferanten angelieferten Glasfaser-
gewebematten in seinen Raumlichkeiten oder denen der Ausflihrenden so zu lagern sind,
dass die Matten nicht beschéadigt werden.
Der Antragsteller hat dafiir zu sorgen, dass die Komponenten der Systeme "CarboLith PL"
und “"CarbolLith PL 2K Summer”, "CarboLith PL 2K Winter" sowie "CarboLith PL 2K Fast" fir
die Harzimpragnierung auf der jeweiligen Baustelle, bis zur weiteren Verwendung in geeig-
neten, getrennten, luftdichten Beh&ltern in Raumlichkeiten des Antragsteliers bzw. des Aus-
fuhrenden zu lagern sind. Der Temperaturbereich von +10 °C bis +30 °C ist dabei einzuhal-
ten. Die Lagerzeit betrdgt ca. sechs Monate nach der Lieferung und ist nicht zu Gberschrei-
ten. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Die Gebinde sind so zu
gestalten, dass die Harzkomponenten A, B und C in getrennten Einzelbehéltern aufbewahrt
werden.
Die fur die SanierungsmalRnahmen erforderlichen Mengen der Komponenten sind den
Lagergebinden zu entnehmen und in geeigneten, getrennten und Iuftdicht verschlossenen
Behéltern zum jeweiligen Verwendungsort zu transportieren. Am Verwendungsort sind die
Behélter vor Witterungseinflissen zu schiitzen. Die Glasfasergewebematten sind in geeig-
neten Transportbehéltern so zu transportieren, dass sie nicht beschédigt werden.
Werden die Harzkomponenten beim Ausfihrenden abgefillt, hat der Antragsteller dafiir zu
sorgen, dass dies nur in geeigneten Transportbehaltern erfoigt (z. B. Kunststoffkanister).
Bei Lagerung und Transport sind die einschlagigen Unfallverhlitungsvorschriften und die
Ausfithrungen im Verfahrenshandbuch des Antragstellers zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung

Die Glasfasergewebematten und die jeweiligen Transportgebinde der Harzkomponenten A,
B und C sind mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lé&nder, einschlieBlich der Zulassungsnummer Z-42.3-383 zu
kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 Ubereinstimmungsnachweis erfullt sind.

Zusétzlich sind auf den Transportbehéltern der Glasfasergewebematten anzugeben:
— Bezeichnungen der Glasfasergewebematten 1.400 g/m? oder 1.100 g/m?

— Lénge und Breite

— Chargennummer

Zusétzlich sind die Transportbehélter fur Harze, Harter und sonstige Zusatzstoffe mindes-
tens wie folgt zu kennzeichnen mit:

— Komponentenbezeichnung A (Harz), B (H&rter), C (Katalysator)
— Temperaturbereich flr die Verarbeitung +5 °C bis +25 °C
— Gebindeinhalt (Volumen- oder Gewichtsangabe)

Z42879.156 1.42.3-45/15
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- gof. Kennzeichnung gemaR der Verordnung tber gefahriiche Stoffe (Gefahrstoffver-
ordnung)

— Chargennummer

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Verfahrenskomponenten mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriiffung der Verfahrens-
komponenten nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschliellich
der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller eine hierfir anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimml._l_ngszertiﬁkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MafRnahmen einschlieffen.

- Beschreibung und Uberprifung des Ausgangsmaterials
Der Antragsteller hat sich bei jeder Lieferung der Komponenten Glasfasergewebematten,
Harz, Hérter und sonstigen Zusatzstoffen davon zu tberzeugen, dass die geforderten
Eigenschaften nach Abschnitt 2.1.1 eingehalten werden.

Dazu hat sich der Antragsteller vom jeweiligen Vorlieferanten der Rohstoffe der Harz-
komponenten entsprechende Werkszeugnisse 2.2 und von den Herstellwerken der jewei-
ligen Vorlieferanten der Glasfasergewebematten Werksbescheinigungen 2.1 in Anleh-
nung an DIN EN 10204™ vorlegen zu lassen.

Im Rahmen der Warenausgangskontrolle sind zusétzlich die in Abschnitt 2.1.1.1 und
Abschnitt 2.1.1.2 genannten Eigenschaften fir jede Charge entsprechend den beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben zu Oberpriifen.

Weiterhin sind die Biegespannung und die Shore D-Harte nach Abschnitt 2.1.5 des
gebrauchsfertigen Harzgemisches an mindestens drei Probekérpern zu tGberprifen.
Das Schwindmal nach Abschnitt 2.1.5 ist in Anlehnung an ISO 2577 an mindestens

drei Probekorpern je Charge oder entsprechend DIN 16946-1" iber die Bestimmung des
Massenverlustes zu Uberprifen. Die Priifung ist an Probekérpern nach einer Kondi-

12 DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004; Ausgabe: 2005-01

* ISO 2577 Kunststoffe - Warmaushértbare Formkunststoffe - Bestimmung der Schrumpfung;
Ausgabe: 2007-12

5 DIN 16946-1 Reaktionsharzformstoffe; GieBharzformstoffe; Priifverfahren; Ausgabe: 1989-03

Z42879.15 1.42.3-45/15
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tionierung von 24 Stunden bei +20 °C 2 °C durchzufihren. Fur die Herstellung der
Probekérper wird die Verwendung einer zerlegbaren Metallform empfohlen.

— Kontrollen und Priifungen die wshrend der Herstellung durchzufithren sind:

Es sind die Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1 zu Uberpriifen.
— Kontrolle der Gebinde;

Je Harzcharge sind die Anforderungen an die Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.3 zu
Uberprifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsprodukts und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteter Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentgendem Prlfergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Mai-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priufung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméaRig zu tberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Verfahrenskomponenten
durchzuftihren. Die werkseigene Produktionskontrolle ist im Rahmen der Fremdiber-
wachung durch stichprobenartige Prifungen zu kontrollieren. Dabei sind die Anforderungen
der Abschnitte 2.1.1 und 2.2.3 zu Uberpriifen.

AuBerdem sind die Anforderungen zur Herstellung nach Abschnitt 2.2.1 stichprobenartig zu
Uberpriffen. Dazu gehéren auch die Uberprifung des Hartungsverhaltens, der Dichte der
Komponenten A, B und C nach Abschnitt 2.1.1.2, der Lagerstabilitit und des Flachen-
gewichts der Kurzliner, sowie die IR-Spektroskopien.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Bei
der Fremdlberwachung sind auch die Werksbescheinigungen 2.1 und die Werkszeug-
nisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 10204* zu tberprifen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens flnf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlan-
gen vorzulegen.
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3 Bestimmungen fiir den Entwurf der Sanierungsmafnahme

Die Angaben der notwendigen Leitungsdaten sind zu tberpriifen, z. B. Linienfiihrung,
Tiefenlage, Lage der Hausanschlisse, Schachttiefen, Grundwasser, Rohrverbindungen,
hydraulische Verh&ltnisse, Revisionstffnungen, Reinigungsintervalle. Vorhandene Videoauf-
nahmen missen anwendungsbezogen ausgewertet werden. Die Richtigkeit der Angaben ist
vor Ort zu priifen. Die Bewertung des Zustandes der bestehenden Abwasserleitung der
Grundstiicksentwasserung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Sanierungsverfahrens ist
vorzunehmen.

Die hydraulische Wirksamkeit der Abwasserleitungen darf durch das Einbringen eines Kurz-
liners nicht beeintréchtigt werden. Ein entsprechender Nachweis ist ggf. zu fiihren.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Sanierung

4.1 Allgemeines

Bei folgenden baulichen Gegebenheiten ist die Ausfiihrung des "CarboLith Spot Repair Sys-
tem"-Kurzliningverfahrens méglich:

a) Vom Start- zum Zielpunkt

b) Beginnend vom Startpunkt in einer Kanalhaltung mit einer definierten Lange, ohne dass
eine weitere Schachtéffnung vorhanden sein muss

c) Seitenanschlisse, beginnend vom Startpunkt zum Anschlusspunkt im Hauptkanal

Der Startpunkt bzw. Zielpunkt kann ein Schacht, eine Revisions- bzw. Reinigungséffnung
oder ein getffnetes Rohrstick darstellen.

Ein Bogen bis 45° kann mit einem bogengéngigen Packer saniert werden.

Sofern Faltenbildung auftritt, darf diese nicht gréRer sein wie in DIN EN 13566-4' bzw.
DIN EN ISO 11296-4" festgelegt ist.

Der Antragsteller hat dem Ausfilhrenden ein Handbuch mit Beschreibung der einzelnen, auf
die Ausfihrungsart des Sanierungsverfahrens bezogenen, Handlungsschritte zur Verfigung
zu stellen.

Der Antragsteller hat aullerdem dafir zu sorgen, dass die Ausfiihrenden hinreichend mit
dem Verfahren vertraut gemacht werden. Die hinreichende Fachkenntnis des ausfiihrenden
Betriebes kann durch ein entsprechendes Gitezeichen des Giteschutz Kanalbau e. V.*®
dokumentiert werden.

4.2 Gerite und Einrichtungen

Mindestens fur die Ausfihrung des Sanierungsverfahrens erforderliche Komponenten,
Gerate und Einrichtungen:

— Gerate zur Kanalreinigung
— Geréte zur Wasserhaltung
— Gerate zur Kanalinspektion (DWA-M 149-2)

= DIN EN 135664 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwdsserungsnetzen (Freispiegelleitungen) —Teil4: Vor Ort hértendes
Schlauchlining; Deutsche Fassung EN 13566-4:2002; Ausgabe: 2003-04

17 DIN EN ISO 112964 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 4: Vor Ort hartendes Schiauch-
lining (ISO 11296-4:2009, korrigierte Fassung 2010-06-01); Deutsche Fassung
EN ISO 11296-4:2011; Ausgabe: 2011-07

1 Gliteschutz Kanalbau e. V.; Linzer Str. 21, Bad Honnef, Telefon: (02224) 9384-0, Telefax: (02224) 9384-84

* DWA-M 149-2 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
(DWA) - Merkblatt 149: Zustandserfassung und -beurteilung von
Entwésserungssystemen auflerhalb von Geb&uden - Teil 2: Kodiersystem fir die
optische Inspektion; Ausgabe: 2011-06
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— Sanierungseinrichtungen:

o Glasfasergewebematten 1.400 g/m? und/oder 1.100 glm2 fur die zu sanierenden
Nennweiten

o Behélter mit den Harzsystemen "CarboLith PL" und/oder "CarboLith PL 2K Summer”
und/oder "CarboLith PL 2K Winter" und/oder "CarboLith PL 2K Fast"

e Dosiereinrichtung zum Abfiillen der Harzkomponenten
o Mischbehdlter mit Mischwerkzeug (Ruihrwerk)

e Wettergeschiltzte Impréagnierstelle

e Arbeits-/Baufolien

s Rohrsanierungsgerét fur die passenden Rohmennweiten (Blahpacker und/oder
bogengéangiger Packer) und Zubehér

o Trennmittel (Vaseline, Bohnerwachs o. A.) und PE-Folien (Stretchfolien) fur den
Packer

e Kamera, Steuereinheit mit Bildschirm

o arretierende Luftschiebstangen zur Positionierung des Packers

¢ Sicherungs- und Einzugseile

e Druckluftschlduche zum Anschluss an den Packer mit Drucklberwachungseinrichtung
o Kompressor, Druckluftschlduche, Druckregler

» Absperrblasen oder Absperrscheiben passend fir die jeweilige Nennweite
o Wasserversorgung

e Stromversorgung

o Behadlter fiir Reststoffe

o Temperaturmessfihler

¢ Temperaturilberwachungs- und -aufzeichnungsgerat

¢ Kleingeréate wie z. B. Druckluftschneidewerkzeug

o Druckluftbohrmaschine

o Handwerkszeug z. B. Schere, Spachtel, Verteilerrollen etc.

¢ ggf. Sozial- und Sanitarraume

Werden elektrische Gerate, z. B. Videokameras (oder so genannte Kanalfernauge) in die zu
sanierende Leitung eingebracht, dann mussen diese entsprechend den VDE-Vorschriften
beschaffen sein.

4.3 Durchfiihrung der SanierungsmaBnahme
4.31 Vorbereitende MaRnahmen

Vor der Sanierungsmalinahme ist sicherzustellen, dass sich die betreffende Leitung nicht in
Betrieb befindet; ggf. sind entsprechende Absperrblasen zu setzen und Umleitungen des
Abwassers vorzunehmen.

Zur Vorbereitung der Sanierungsmafnahme ist die Haltung, einschlielich der dazugehdren-
den Hausanschlisse, aufer Betrieb zu nehmen. AnschlieBend ist eine Reinigung der
Haltung mittels Hochdruckspilung durchzufithren. Bei glattwandigen Innenoberfidchen der
schadhaften Rohrleitung und solchen bei denen durch Hochdruckspiilung Ablagerungen (die
so genannte "Sielhaut") nicht in dem fur das Verfahren notwendige MaR beseitigt werden
kénnen, sollte ein Oberflachenabtrag (Entfernen der "Sielhaut") in Abhéngigkeit vom
Schadensbild durchgefiihrt werden. Abflusshindernisse sind zu entfernen.

Die inneren Rohroberflachen im Bereich der Leitungsabsperrgerate missen eben sein.
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Im gereinigten Leitungsabschnitt ist die Lage der vorhandenen Schéden sowie die der Haus-
anschlisse einzumessen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Umgebungstemperatur zu messen. Es ist zu beurteilen, ob
die fUr das Verfahren erforderlichen Temperaturgrenzen eingehalten werden kénnen.

Die fur die Anwendung des Sanierungsverfahrens zutreffenden Unfallverhitungsvorschriften
sind einzuhalten.

Geréte des Sanierungsverfahrens, die in den zu sanierenden Leitungsabschnitt eingebracht
werden sollen, dirfen nur verwendet werden, wenn zuvor durch Prifung sichergestellt ist,
dass keine entzlndlichen Gase im Leitungsabschnitt vorhanden sind.

Hierzu sind die entsprechenden Abschnitte der folgenden Regelwerke zu beachten:
- GUV-R 126 (bisher GUV 17.6)

- DWA-M 149-2"

- DWA-A 199-1 und DWA-A 199-2*

Die Richtigkeit der in Abschnitt 3 genannten Angaben ist vor Ort zu prifen. Dazu ist der zu
sanierende Leitungsabschnitt mit (blichen Hochdrucksptigeraten soweit zu reinigen, dass
die Schéden auf dem Monitor bei der optischen Inspektion nach dem Merkblatt
DWA-M 149-2" einwandfrei erkannt werden kénnen.

Beim Einsteigen von Personen in Schachte der zu sanierenden Abwasserleitungen und bei
allen Arbeitsschritten des Sanierungsverfahrens sind auBerdem die einschlagigen Unfall-
verhitungsvorschriften zu beachten.

Das Formatieren der Glasfasergewebematten nach Abschnitt 4.3.3.1, die Harzmischung
nach Abschnitt 4.3.3.2 und die Harztrankung nach Abschnitt 4.3.3.3 sind in witterungs-
geschitzter Umhausung (z. B. im Sanierungsfahrzeug) auf ebenen Unterlagen, die frei von
Verunreinigungen aller Art sein missen, durchzufihren.

Die Topfzeit nach Anlage 5 ist fir die jeweilige Sanierungsmanahme mittels Harzmischung
nach Abschnitt 4.3.3.2 so einzustellen, dass der Kurzliner innerhalb dieser Zeit, d. h. ohne
beginnende Hartung, an der Oberfléche des zu sanierenden Bereichs der Abwasserleitung
formschlussig anliegt.

Die fur die Durchfihrung des Verfahrens erforderlichen Schritte sind unter Verwendung von
Protokollbléttern fiir jede Imprégnierung und Sanierung festzuhalten.

4.3.2 Eingangskontrolle der Verfahrenskomponenten auf der Baustelle

Die Transportbehélter der Verfahrenskomponenten sind dahingehend zu tberprifen, ob die
in Abschnitt 2.2.3 genannten Kennzeichnungen vorhanden sind. Der auf das jeweilige Sanie-
rungsobjekt bezogene Zuschnitt der Glasfasergewebematten ist vor der Trankung mit dem
Harz nachzumessen. Die Einhaltung der vor der Harztrénkung aufrecht zu haltenden Lager-
temperatur von +10° C bis +30° C ist zu Uberprifen.

2 GUV-R 126 Sicherheitsregeln: Arbeiten in umschlossenen R&umen von abwassertechnischen
Anlagen (bisher GUV 17.6); Ausgabe: 2008-09
2 DWA-A 189-1 Deutsche Vereinigung flr Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

(DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fur das Personal von
Abwasseranlagen, -Teil1: Dienstanweisung fir das Personal von
Abwasseranlagen; Ausgabe: 2011-11

DWA-A 199-2 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
(DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fir das Personal von
Abwasseranlagen, - Teil 2: Betriebsanweisung fur das Personal von Kanainetzen
und Regenwasserbehandlungsanlagen; Ausgabe: 2007-07
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433 Formatierung und Imprégnierung der Glasfasergewebematten
4.3.3.1 Formatieren der Glasfasergewebematten (Anlage 1)

Die aufgerolite Glasfasergewebematte ist vor Ort auf einem im wettergeschiitzten bzw.
klimatisierten Raum oder im Sanierungsfahrzeug befindlichen Arbeitstisch in einer Lange
von ca. 0,6 m bis maximal 3,0 m (geplante Einzelsanierungslédnge Anlage 6 und 7, Kurz-
liner Seite C nach Anlage 2 und 3, Bild A) multipliziet mit dem 3,5-fachen Durchmesser
(Anlage 5 und 6, Glasfaser Seite B nach Anlage 2 und 3, Bild A), mindestens aber um 10 cm
iiberlappend, abzuschneiden.. Die Glasfasergewebematten sollten mindestens eine Breite
von 1,30 m aufweisen (Anlage 6 und 7, Glasfaser Seite A nach Anlage 2 und 3, Bild A). Es
ist darauf zu achten, dass die Glasfasergewebematten so zugeschnitten werden, dass sich
die Anfangs- und Endbereiche des spateren Kurzliners um mindestens 5 cm auRerhalb der
Schadensstelle am zu sanierenden Rohr anliegen.

4.3.3.2 Harzmischung

Unter Beachtung der Angaben in den Anlagen 6 und 7 sind die fur jeden Anwendungsfall
erforderlichen Harzmengen zu bestimmen.

Das Harzsystem "CarboLith PL" besteht aus der Harz-Komponente A, der Harter-Kompo-
nente B und der Katalysator-Komponente C. Es sind 100 Volumenanteile der Komponente A
mit 200 Volumenanteilen der Komponente B sowie 1, 3 oder 5 Volumenanteile (Anlage 5)
der Komponente C zu mischen. Die Komponente C ist zuerst mit der Komponente A anzu-
mischen und dann erst ist die Komponente B dem Harzgemisch A und C zuzugeben. Unter
Beachtung der Angaben in den Anlagen 6 und 7 sind die fiir jeden Anwendungsfall erforder-
lichen Harzmengen zu bestimmen. Bei Einbau von Kurzlinern, die eine l&ngere oder kirzere
Einbringzeit erfordern sind die Komponenten A, B und C in einem Mischbehélter unter Ver-
wendung eines Riihrgerédtes (z. B. elektrisch betrieben) so zu mischen, dass eine blasen-
freies Harzgemisch mit homogener Einfarbung erreicht wird. Bei einem Einsatz eines
"Schlauchbeutels” ist eine feste Einbringzeit vorgegeben.

Die Harzsysteme "Carbolith PL 2K Summer", "CarboLith PL 2K Winter" und "CarboLith PL 2K
Fast" sind feste eingestellte Harzsysteme mit einer 1%tigen (Summer), 3%tigen (Winter)
oder 5%tigen (Fast) Zugabe der C-Komponente (Katalysator) in der A-Komponente (Harz).
Es sind die Einbringzeiten nach Anlage § zu beachten.

Das Anmischen des Harzsystems sowie die Temperaturbedingungen sind in einem Protokoll
nach Abschnitt 4.3.1 festzuhalten. AuBerdem ist von jeder Harzmischung auf der Baustelle
eine Rickstellprobe zu ziehen und an dieser das Hartungsverhalten zu tberpriifen.

4.3.3.3 Harztrénkung (Anlage 2 und 3)

Nach dem Anmischen des Harzes ist dieses mittels geeigneten Fugengummi auf die ausge-
breitete Glasfasergewebematte fUr einen zweilagigen Kurzliner (erste Lage) gleichméRig in
die obenliegende Wirrfaserseite in Kreuz- und Querbewegungen aufzutragen
(Anlage 2, Bild Aund B). AnschlieRend ist die Glasfasergewebematte zu wenden
(Anlage 2, Bild C), und die nun obenliegende Gewebeseite ist ebenfalls mit dem Harz in
Faserrichtung aufzutragen (Anlage 2, Bild D), bis kein Harz mehr aufgenommen wird.

Danach ist ca. ein Drittel der Glasfasergewebematte einmal umzufalten (Anlage 2, Bild E)
und nachfolgend ist das zweite Drittel umzuschlagen (Aniage 2, Bild F), unter Beriicksichti-
gung einer Uberlappung von ca. 10 cm und die nun umgefaltete obenliegende Wirrgelege-
seite mittels Spachtel fest auf die darunterliegende Schicht durch Léngs-und Querbewegun-
gen einzudricken. Die Schichten sind so lange durch La&ngs-und Querbewegungen einzu-
driicken, bis die eingeschlossene Luft entwichen ist. Die gefaltete zweilagige Glasfaserge-
webematte ist nun zu wenden (Anlage 2, Bild G) und die Wirrgelegeseite ist ebenfalls durch
L&ngs-und Querbewegungen mittels Spachtel auf die darunterliegende Schicht einzu-
driicken, bis die eingeschlossene Luft entwichen ist.
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Fiir einen dreilagigen Kurzliner (Anlage 3) ist zwischen den Arbeitsschritten nach
Anlage 3 Bilder A bis D vor der Faltung eine zweite vorher getrankte Glasfasergewebematte
(ca. 1/3 der Lange der ersten Glasfasergewebematte, Anlage 6 und 7; Kurzliner Seite C
nach Anlage 3 Bild A) auf die erste Matte zu legen (Anlage 3, Bild E). AnschlieRend sind
dieselben Arbeitsschritte wie fir die Herstellung eines zweilagigen Kurzliners anzuwenden
{(Anlage 3, Bild F bis H).

Durch die zuvor beschriebene Faltung zum zwei- oder dreilagigen Kurzliner bildet die eine
Wirrgelegeseite der Glasfasergewebematte die dem Abwasser zugewandten Seite und die
andere die dem Alirohr zugewandte Seite. Die Glas-Gewebeseite der Glasfasergewebe-
matte liegt somit zwischen den Wirrgelegeschichten (Anlage 2 Bild ).

Die Hartungszeit und der Temperaturverlauf sind im Protokoll nach Abschnitt 4.3.1 fest-
zuhalten.

4.34 Einbringung des Kurzliners in das zu sanierende Abwasserrohr
Die Einbringung des imprégnierten Kurzliners erfolgt mittels eines Packers.

Der Gummikérper des fir die zu sanierende Abwasserleitung passenden Packers ist mit
einem Trennmittel einzureiben und mit einer PE-Schutzfolie zu umhiillen. Die PE-Schutzfolie
dient als Trennschicht fir das spatere Entfernen des Packers aus der Abwasserleitung. Bei
der Auswahl des Packers ist darauf zu achten, dass der Auflendurchmesser des Packers
ca. 50 mm bis ca. 80 mm kleiner ist als der Innendurchmesser der zu sanierenden Leitung.

Die mit harzdurchtrénkte Glasfasergewebematte ist auf den Packer so aufzubringen, dass
die Wirrfaserseite und die Uberlappungen sichtbar sind. Die Glasfasergewebematte ist
gegen Ver- und Abrutschen zu sichern (Anlage 4 Bild A und B). Fiir die Sanierung diirfen nur
Packer verwendet werden, die mit Rollen ausgestattet sind. Die Rollen missen so angeord-
net sein, dass beim Einfihren und Verfahren des Packers in der zu sanierenden Abwasser-
leitung die harzgetrankte Glasfasergewebematte nicht die innere Rohrwand beriihrt.

Vor dem Einzug des Packers in die zu sanierende Abwasserleitung, ist ein Druckluftschlauch
vom Kompressor an den Packer anzuschlieBen. Der Packer ist mittels zuvor befestigter
Seile oder Luftschiebestangen an die eingemessene Schadensstelle im Abwasserrohr
einzuziehen und zu positionieren. Durch Beaufschlagung mit Druckluft expandiert der
Gummikérper des Packers und bewirkt somit ein Anpressen der harzgetrankten Glasfaser-
gewebematte an die Innenwand des zu sanierenden Rohres. Der Druck ist so lange aufrecht
zu erhalten, bis das Harzsystem ausgehartet ist. Es ist sicher zu stelien, dass kein Uber-
schussharz austritt. Der Druck ist anschlieRend aus dem Packer abzulassen und der Packer
zum Startpunkt zurtickzuziehen.

5 Beschriftung im Schacht

Im Start- oder Endschacht der Sanierungsmalnahme solite folgende Beschriftung dauerhaft
und leicht lesbar angebracht werden:

— Art der Sanierung

— Bezeichnung des Leitungsabschnitts
— Nennweite

— Wanddicke des Kurzliners

— Jahr der Sanierung
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6 AbschlieBende Inspektion und Dichtheitsprilfung

Nach Abschluss der Arbeiten ist der sanierte Leitungsabschnitt optisch zu inspizieren und
eine Dokumentation ist zu erstellen (Anlage 8). Es ist festzustellen, ob etwaige Werkstoff-
reste entfernt sind und keine hydraulisch nachteiligen Falten vorhanden sind.

Nach Aushartung des Kurzliners ist die Dichtheit nach DIN EN 1610% zu prifen. An-
schlieBend kann der sanierte Kanal wieder in Betrieb genommen werden.

7 Priifungen an entnommenen Proben

71 Aushirtung

Mindestens viermal im Jahr hat der Antragsteller einen Kurzliner unter Verwendung eines
Stutzrohres (z. B. in einem PVC-U-Rohr) auf der jeweiligen Baustelle herzustellen. An dem
so gewonnenen Kreisring sind mindestens zweimal im Jahr Kurzzeit-E-Modulwerte
(1-Stundenwert, 24-Stundenwert) zu bestimmen.

Mit Hilfe des 1-Stundenwertes und des 24-Stundenwertes ist festzustellen, ob die Kriech-
neigung von Kn < 9,5% entsprechend nachfolgender Beziehung eingehalten wird:

K, =25 909
h
7.2 Wasserdichtheit der Proben
Die Wasserdichtheit des ausgehéarteten Kurzliners kann entweder an einem Kurzliner-
abschnitt (Kreisring) oder an Prifstiicken, die aus dem ausgeharteten Kurzliner entnom-

menen wurden, durchgefiihrt werden. Fiir die Prifung ist die Folie des Kurzlinerabschnitts
bzw. des Prifstickes entweder zu entfernen oder zu perforieren.

Die Prufung an Prifsticken kann entweder mit Uberdruck oder Unterdruck von 0,5 bar erfol-
gen.

Bei der Unterdruckprifung ist die Probe einseitig mit Wasser zu beaufschlagen. Bei einem
Unterdruck von 0,5 bar darf wahrend einer Priifdauer von 30 Minuten kein Wasseraustritt auf
der unbeaufschlagten Seite der Probe sichtbar sein.

Bei der Prufung mittels Uberdruck ist ein Wasserdruck von 0,5 bar wahrend 30 Minuten auf-
zubringen. Auch bei dieser Methode darf auf der unbeaufschlagten Seite der Probe kein
Wasseraustritt sichtbar sein.

8 Ubereinstimmungserkldrung iiber die ausgefiihrte SanierungsmafRnahme

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der ausgefilhrten Sanierungsmafinahme mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausfiihrenden
Betrieb mit einer Ubereinstimmungserkldrung auf Grundlage der Festlegungen in den
Tabelien 1 und 2 erfolgen. Der Ubereinstimmungserklarung sind Unterlagen tiber die Eigen-
schaften der Verfahrenskomponenten nach Abschnitt 2.1.1 und die Ergebnisse der Priifun-
gen nach Tabelle 1 und Tabelle 2 beizufugen.

Der Leiter der SanierungsmaRnahme oder ein fachkundiger Vertreter des Leiters muss wah-
rend der Ausfiihrung der Sanierung auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fur die ord-
nungsgemé&Be Ausfiihrung der Arbeiten nach den Bestimmungen des Abschnitts 4 zu
sorgen und dabei insbesondere die Priiffungen nach Tabelle 1 vorzunehmen oder sie zu
veranlassen und die Prifungen nach Tabelle 2 zu veranlassen. Anzahl und Umfang der
ausgefiihrten Festlegungen sind Mindestanforderungen.

2 DIN EN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserleitungen und -kansien; Deutsche Fassung
EN 1610:1997; Ausgabe:1997-10 in Verbindung mit Beiblatt 1; Ausgabe: 1997-10
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Die Prifungen an Probestiicken nach Tabelle 2 sind durch eine bauaufsichtlich anerkannte
Uberwachungsstelle (siche Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen
nach den Landesbauordnungen, Teil V, Nr. 9) durchzufiihren.

Einmal im Halbjahr ist die Probeentnahme aus einem Kurzliner einer ausgefithrten Sanie-
rungsmalnahme von der zuvor genannten Uberwachungsstelle durchzufiihren. Diese hat
zudem die Dokumentation der Ausfiihrungen nach Tabelle 1 der Sanierungsmafinahme zu
Uberprifen.

Tabelle 1: "Verfahrensbegleitende Prafungen"

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung Héaufigkeit

nach Abschnitt 4.3.1
und DWA-M 149-21°

optische Inspektion der Leitung vor jeder Sanierung

. . . nach Abschnitt 6 . .
optische Inspektion der Leitung und DWA-M 149-2" nach jeder Sanierung
Gerateausstattung nach Abschnitt 4.2
abschlieRende Inspektion nach Abschnitt 6

Kennzeichnung der Behélter
der Sanierungskomponenten

Harzmischung, Harzmenge und | Mischprotokoll nach
Hartungsverhalten je Kurzliner | Abschnitt 4.3.3.2

Aushartungstemperatur,
Aushértungszeit und Druck im | nach Abschnitt 4.3.4
Packer

nach Abschnitt 2.2.3
jede Baustelle

Die in Tabelle 2 genannten Priifungen hat der Leiter der SanierungsmaRRnahme oder sein
fachkundiger Vertreter zu veranlassen. Fur die in Tabelle 2 genannten Priifungen sind
Proben aus den beschriebenen Probenschléuchen zu entnehmen.

Tabelle 2: "Prifungen an Probestiicken”

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung Héufigkeit
Kurzzeit-E-Modul (1-Stunden-

und 24-Stundenwert) und nach Abschnitt 7.1

Kriechneigung

Physikalische Kennwerte nach Abschnitt 2.1.4 .

Wasserdichtheit ohne Montagefolie !eden 6 HewEt=imanat
der Probe nach Abschnitt 7.2 Je Ausfuhrenden
Wanddicke und Wandaufbau nach Abschnitt 2.1.3

Harzidentit&ét mittels

nach Abschnitt 2.1.1.2

IR-Spektroskopie

Die Prufungsergebnisse sind aufzuzeichnen und auszuwerten; sie sind auf Verlangen dem
Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen. Anzahl und Umfang der in den Tabellen auf-
gefuhrten Festlegungen sind Mindestforderungen.

Rudolf Kersten
Referatsleiter
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-383 vom 8. Dezember 2015 Insti;t_gt
ur

Bautechnik

E-CR Glasfasergewebematte
Beschreibung

Glasfasergewebematte fur zweilagige Liner
Flachengewicht ca. 1400 g/m® + 4 %

Dicke ca. 1,8 mm

Breite (Standard) ca. 1300 mm

Glasfasergewebematte fiir dreilagige Liner
Flachengewicht ca. 1100 g¢/m? + 4 %

Dicke ca. 1,2 mm

Breite (Standard) ca. 1300 mm

Gewebeschicht
Wirrfaserschicht

=l E == RENZUE NS NENE

r 5 W

Kurzlinerverfahren “Carbolith Spot Repair System" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserieitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 500

Die Glasfasermatte

Anlage 1

299124.15 1.42.345/15



Aligemeline bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-383 vom 8. Dezember 2015 lnsti:gt
ur

Bautechnik

Auf glatter Unterlage ausgelegtes Glasfasermaterial Einharzen der Oberfidche mittels Fuggummi

B)

Einharzen der Metienunterselte mittels Fuggummi

U

Ein drittel der Malte von rechts nach finks einschiagen Zweidiittel umschiagen

Dberlappung (10-35cm)

Maﬂewendenn

G)
o
J

U J U

Y
3y o e
N
Y

Kurzlinerverfahren “CarboLith Spot Repair System" zur Sanlerung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweiltenbereich von DN 100 bis DN 500

Tréanken und Falten der Glasfasermatte, 2 lagig

Anlage 2

299124.15

1.42.3-45/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-383 vom 8. Dezember 2015 Insﬂ:z:
Bautechnik

Auf glatier L [ ! B) Einharzen der Oberfiiche mitleis Fuggummi

-

Matien mn Einharzen der Oberftische mittels Fuggummi

und et Spatel andricken Ein aritiet der Matte von rachis nech links sinschiagen

I J

Q) Linke Seits mit Ubgriappung umschiagen und mei Spatel sndricken Matie wenden n

Uberisppung (10-35cm) H) ig singeh Glastaserg
¢ LJ #

Kurzlinerverfahren “CarboLith Spot Repair System” zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweltenbereich von DN 100 bis DN 500

Aufbringen der Glasfasermatte 3 lagig

Anlage 3

299124.16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-42.3-383 vom 8. Dezember 2015 Insti:gt
ur
Bautechnik

Kurzliner auf vorbereiteten
Packer wickeln

1 J

Aufbau Packer mit eingeharztem Glasfasergewebe
C ) (schematischer Querschnitt)

UdMAag en 1 (MY
Kurzliner

Schutzfolie
Trennmittel
Gummimatie
Alu-Rohr

Kurzlinerverfahren "CarboLlith Spot Repair System" zur Sanlerung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweltenbereich von DN 100 bis DN 500

Aufbringen der Glasfasermatte

Anlage 4

Z99124.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-383 vom 8. Dezember 2015

Deutsches
Institut

Bautechnik

far

I-?rodukttemperatur 10°C.
Zugabe C-Komponente 500% [450% [4,00% |3,00%
bezogen auf A-Komponente
Topfzeit (Verstreichbarkeit) 8' 9 10 12'
Einbringzeit 15' 15' 20’ 25'
Entschalungszeit 50' 55' 60’ 90
' Produkitemperatur 15°C.
Zugabe C-Komponente 400% |3,00% |250% |2,00%
bezogen auf A-Komponente
Topfzeit (Verstreichbarkeit) g g 11 12'
Einbringzeit 10' 20" 20 25'
Entschalungszeit 50' 60’ 75' 90
' Produkttemperatur 20°C.
Zugabe C-Komponente 300% |250% |2,00%
bezogen auf A-Komponente
Topfzeit (Verstreichbarkeit) 8 ) 10'
Einbringzeit 10' 15' 20"
Entschalungszeit 55' 55' 60'
- Produkttemperatur 25°C.
Zugabe C-Komponente 2,00 % [ 1,00%
bezogen auf A-Komponente
Topfzeit (Verstreichbarkeit) g8 10’
Einbringzeit 15' 20'
Entschalungszeit 50" 60’

(siehe Handbuch) kann man von den Vorgaben abweichen.

schlierenfrei und homogen sein.

beeinflusst werden.

. Die Zugabe der C-Komponente bezieht sich in Volumenprozent auf die A-Komponente. In begriindeten Fallen

Die C-Komponente muss homogen in die A-Komponente eingertihrt werden. Alle Zeitangaben in Minuten ab
Mischbeginn mit der B-Komponente. Die Mischzeit von 2 Minuten ist unbedingt einzuhalten. Die Mischung muss

Die angegebenen Zeiten sind Laborwerte mit einer Streuung von + 15%. Sie kénnen sich bei der Anwendung
durch Warmetausch zwischen Harz und Untergrund, so wie Oberfldchenbeschaffenheit und anderen Faktoren

Kurzlinerverfahren "Carbolith Spot Repair System" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 500

Dosierung der C-Komponente im System CarboLith PL.

Anlage 5

Z99124.15

1.42.3-45/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-383 vom 8. Dezember 2015

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Rohrdurch- { Schadens- | Zuschnitt- § Zuschnitt- Lange Harzmengenbedarf
messer lange lange breite Kurzliner far zweilagige Matte
[mm]} {m] Glastaser § Glasfaser Seite C in Volumen
Selte A Seite B [m] [Liter]
[m] [m] 1400 g/m? + 4%
100 0,2 1,30 0.41 0.6 0,9
100 0,8 2,50 0,41 1,2 1,9
100 1,4 3,70 0.41 1,8 28
100 2,0 4,90 0.41 24 3,7
100 2,6 6,10 0.41 3,0 4,7
125 0,2 1.30 0,49 0.6 1,1
125 0,8 2.50 0,49 1,2 2,2
125 1,4 3.70 C.49 1,8 3,3
125 2,0 480 0,49 24 4,4
125 2,6 6,10 0.49 3,0 4.6
150 0,2 i,30 0,57 0,5 1.3
150 0,8 2,80 0.57 1,2 2,6
150 1,4 3.70 0,57 1.8 3,9
150 2,0 4,90 0.57 24 52
150 2,6 6,10 0,57 3,0 6,4
200 0,2 .30 073 0,6 1,6
200 0,8 250 0,73 1,2 3,3
200 1,4 3.70 0,73 1,8 4.9
200 2,0 4.90 0.73 24 6,6
200 2,6 6,10 0.73 3,0 8.2
250 0,2 1.30 0.88 0.6 2,0
250 0,8 2.50 0.89 1.2 4,0
250 1,4 3.70 0,89 1,8 6,0
250 2,0 490 0,89 24 8.0
250 2,6 6.10 0,89 3,0 10,0
300 0,2 1,30 1,06 0,6 24
300 0,8 2,50 1.05 1,2 4.7
300 1,4 3,70 1,05 1,8 7,1
300 2,0 4,90 1,05 24 9,5
300 2,6 6,10 1,08 3,0 11,8
400 0.2 1.30 1,40 0,6 3,2
400 0,8 2,50 1.40 1,2 6,3
400 1,4 3.70 1.40 1.8 9,5
400 2,0 4.90 1.40 24 12,6
400 2,6 6,10 1.40 3,0 15,8
500 0,2 1.30 1.75 0,6 4,0
500 0,8 2,50 1.75 1,2 7.9
500 1,4 3.70 1,75 1,8 11,8
500 2,0 490 1,76 24 15,8
500 2,6 6.10 1.76 3,0 19,7
Kurzlinerverfahren "CarbolLith Spot Repair System" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleltungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 500
Harzmengenbedarf fiir zweilagige Anordnung der Glasfasermatten

Anlage 6

Z299124.15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.3-383 vom 8. Dezember 2015 Insti:g':
Bautechnik
Rohrdurch- | Schadens- { Zuschnitt- | Zuschnitt- | Zuschnitt- | Zuschniit- Lénge 'Harzmengenbedarf
messer lange lange breite lange breite Kurziiner far dreilagige Matte in
[mm] {m] Glasfaser Glasfaser Mittellage Mittellage Seite C Volumen
Selte A Seite B {m} fm} {m] [Liter]
[m] [m]
1100g/m? | 1400 g/m?
4% % 4%
100 0,2 1,30 0,41 0,60 041 0,6 1,1 1,4
100 0,8 2,50 0,41 1,20 041 1,2 2,2 2,8
100 1,4 3.7 0,41 1.80 0.41 1,8 3,3 4,2
100 2,0 4,90 0,41 2,40 041 2,4 4.4 5,6
100 2,6 6.10 0.41 3,00 0,41 3,0 55 7,0
125 0,2 1,30 049 0,60 0,49 0,6 1,3 1,7
125 0,8 2,50 0,49 1,20 0.42 1,2 2,6 3,3
125 1,4 3,70 0,49 1,80 .48 1,8 3,9 5,0
125 2,0 4,90 049 240 0,49 24 5,3 6,7
125 2,6 6,10 0,49 3.00 O,ﬁ 3,0 6,6 8,3
150 0,2 1,30 057 0,60 0,67 0,6 1,5 1,9
150 0,8 2,50 0,57 1,20 0,57 1,2 3,0 3,9
150 1,4 3,70 0,57 1,80 0,57 1.8 4,6 5,8
150 2,0 4,90 0,57 2,40 0,57 2.4 6,1 7,7
150 2,6 €.10 057 3.00 057 3,0 7.6 8,7
200 0,2 1,30 0,73 0,60 0.73 0,6 1,9 2,5
200 0,8 2.50 0,73 1,20 073 1,2 39 4.9
200 1,4 3,70 0,73 1.80 0,73 1,8 58 7.4
200 2,0 490 0,73 2,40 0,73 2.4 7,8 9,9
200 2,6 6,10 0,73 3,00 0,73 3,0 9,7 12,3
250 0,2 1,30 0,89 0,60 .89 0,6 2,4 3,0
250 0,8 280 0,89 1,20 0,89 1,2 4,7 6,0
250 1,4 3.70 0.89 1,80 0,88 1,8 7,1 9,0
250 2,0 4,90 0,86 240 0,89 24 9,4 12,0
250 2,6 6.10 O,SJS}[ 3,00 (.89 3,0 11,8 15,0
300 0,2 1.30 1,05 0,60 1,05 0,6 2.8 3,6
300 0,8 250 1.05 1,20 1,05 1,2 5,6 7,1
300 1,4 3,70 1.05 1.80 1,05 1,8 8,4 10,7
300 2,0 4.90 1,05 240 1,05 2,4 11,2 14,2
300 2,6 6.10 1.05 3,00 1.05 3,0 14,0 17,8
400 0,2 1.30 1.40 0,60 1,40 0,6 3,7 4,7
400 0,8 2,50 1.40 1,20 1.40 1,2 7,5 9,5
400 1,4 3.70 1,40 1,60 1.40 1,8 11,2 14,2
400 2,0 4,90 1,40 2,40 1,40 24 14,9 19,0
400 2,6 6.10 1.40 3.00 1,«& 3,0 18,7 23,7
500 0,2 1,30 1,75 0,60 1,76 0,6 4,7 5,9
500 0,8 2,50 1.75 1,20 1,75 1,2 9,3 11,8
500 1,4 3,70 1,75 1.80 1,75 1,8 14,0 17,8
500 2,0 490 1.75 240 1,75 2,4 18,7 23,7
500 2,6 8,10 1.75 3.00 1,75 3,0 23,3 29,6
Kurzlinerverfahren "CarboLith Spot Repair System" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 500
Harzmengenbedarf fiir dreilagige Anordnung der Glasfasermatten Antage 7

Z99124.16

1.42.3-45/16




Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-383 vom 8. Dezember 2015

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Reparaturprotokoll der BaumaBnahme
Blatt ............ von

Auftraggeber Auftragnehmer

Ort Ort

StraBe StraBe

Kontaktperson Kontaktperson

Telefon Telefon
[ BaumaBnahme

Ort StraBe

von Schacht bis Schacht

Haltung Rohrmaterial

Kanalrohr-Nennweite Position/Reparaturlage

Datentrager (CD/Videokassette) Fotos
Wetter
Wetterbeschreibung
Trockenwetter: (. ja D nein
Regen: D ja D nein
Temperatur aulen ........ °C im Kanal: ......... °C
Voraussetzungen
Genehmigung eingeholt: D ja D nein
Wasserhaltung eingerichtet: D ja D nein
StVO-Absicherung: ja D nein
Reparaturbereich vorbereitet:E] HD-Reinigung D mechanisch D Roboter
Hochdruckreinigung — ja am: ... D Frasen/Schleifen
TV-Inspektions/Querschnittskontrolle D ja D nein
Verwendetes Material
Carbolith PL - A: Chargen-Nr. Rickstelimuster
Wasserhaltung eingerichtet: ja D nein
StVO-Absicherung: ja D nein
Reparaturbericht vorbereitet: D HD-Reinigung I:l mechanisch D Roboter
Hochdruckreinigung - ja am: ... D Frasen/Schleifen
TV-Inspektions-/Querschnittskontrolle Dja nein
Verwendete Materialmengen
Harzbedarf Carbolith PL:  Soll ...... kg (gemaB Anlagen DIBi-Zut.) Ist ... Kg(Gesamtvolumen)
Produkttemperatur: Soll 15-26°C st .. °C
Mischpumpenverhaltnis Soll: A= 1 B=2 C=......... % von A (gem&B Anlage DIBt-Zulassung)
Mischpumpenverhdltnis Ist: A= ....(Vol) B=...(Vol) C=..... Zugabe in % von A
Mischbeginn ... Uhr Ende Trankvorgang ............ Uhr
Mischzeit Soll: 2 Minuten [ S Minuten
Temperatur aulden ........ °C im Kanal: ......... °C
Autstelldruck und Aushénrtezeit des Bldhpackers
Packer Aufblahen: ... Uhr Packer Entspannen: .......... Uhr
Verarbeitungszeit: Max ...... Minuten Einhalten ja D nein
Aushértezeit Soll: 50 - 90 Min. lst; ......... Min
Aufstelldruck des Packers:  Soll: 1-2 bar Ist ......... bar
TV-Endabnahme: ja nein
Datum: ........ovvvvvenrnnnin Unterschrift: ..o, Operateur; ......coovvviiiiiiineeiiree e,
Kurzlinerverfahren "CarbolLith Spot Repair System" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich von DN 100 bis DN 500

nl
Reparaturprotokol! Anlage 8
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